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Auftraggeber Soudal Nv
NiedeÍlassung Leverkusen
Olof-Palme-Strasse 1 3
51371 Leverkusen

Auftrag vom 24.01.2006

lnhalt des Auftrags Bestimmung der Wàrmeleitfàhigkeit nach DIN 52612 von
PUR-Sóaum Joudal Profi Pistolenschaum"

Der Priifbeíicht umfasí 2 Seiten.

Das Probenmaterial ist verbrauót
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MPA BAU HANNOVER - Seitê 2 zum Priifbericht Nr. 0602341 - Hu

1. Probematerial

Eingeliefert am 25.01.2006 durch Paketdienst:

2 Platten PuR-Hartschaum "Soudal ProÍi Piíolenschaum",
Abmessungen 500mm x 500mm x 50mm. Faóe hellgelb

2. PrUtung
Die Pfliíung erfolgte im zweiplattengerët (standardgerát) nach DIN
Abschn.7 im zeitraum vom 26.01.2006 bis 30.01.2006. Die Ergebnisse sind in
zusammengestellt

TaÍel 2: lMessvr'erte

Hannover, 10. Februar 2006
Leiter der Prilfstelle
In VertÍetung

(oRR Dipl.-Pfiys.

52612-1 :1919-09,
den Tafeln 1 und 2

4; \

afel1:Anoaben iiber die Proben
Probe 1 Probe 2
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Wiirmeleitfëhiokeit bei 1 0'C N.4itGlGmoeratur im lufttrockenen Zustand 0,0354


